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QUARZO VENTILATO  VR2 100 micron   6400 maglie 
 
 
ANALISI CHIMICA XRF 
 
    Media %  
 
 P.a.F.     0.25   
 SiO2   96.3   
 Al2O3     2.20   
 Fe2O3     0.12   
 TiO2     0.04   
 K2O     1.10   
 CaO     0.06   
 
 
 
ANALISI GRANULOMETRICA MEDIA 
 

Trattenuto cumulativo medio sul setaccio a 160 m:        2.5 %     
 
 
 
ANALISI MINERALOGICA MEDIA 
 
 Quarzo  96 % 
 Altri     4 % 
 
 
 
PROPRIETA’ FISICHE 
 
 Umidità   0.1 % 
 
 
 
 

 


